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La mission d'assistance confiée à SOCOTEC a pour but de réaliser une étude d'ingénieaie au sens cle
I'afticle 6 de l'arrêté du 5 Août 2002 afin de vé fier les exigences au compoÉement au feu en câs d'incendie (S
3.1 Dispositif séparatif E120 - effets latéraux maintenus dans le site;$4.1 mur séparatif entte cellules l de
l'étudê êffectuée pâr SOCOTEC ên date du 14 mai 2013 "DIAGNOSTIC de conformité Installations classéês
pour la Protection de l'Environnemènt ICPE).

D'un point de vue réglementaire, le bâtiment serait 6lâssé sous la rubrique 1510 de la nomenclatufe des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et est soumis à auiorisation.

Dans ce contexte, l'objectif de cette étude sera de vérifier la bonne réalisation des hypothèse de l'étude du
14t05t14.

Nous avons réalisé 3 visites en cou|"s de travaux afin de vérifier la bonne féalisation des havaux-

Le bâtiment R est composé dê deux 6ellules).

La charpente est constituée de portiques de lype treillis

Les palées de stabiliiés sont situées à chaque extrémité des cellules.

La toiture est en tuiles mécaniques de terre cuite sur petits éléments de terrc cuite.

Les façades sont en béion.
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Dans ce présent rapport, nous rcprenons le rappod d'audit réalisé par SOCOTEC référencé
1473011213068-KF IKF du 14105h3i

53.1 La modélisation thermique montre que I'incendie reste confiné à I'intéaieur des limiies de
propriétés en considérani des murs coupe feLr 2H sur les parois donnant sur la route

S4.1 Les portes et les parois de séparation entre les deux céllules seront CF 2H

Nous âvons êxaminé lês dispositions existantes et réalisées âfin de rendre coupe feu 2 hehes le mur êntre
cellules et lâ façâde sur la rcute

Mur êntrê cêllules

Construction d'un mur entre les cellules constituées d'unelongrine de épartition, de raidisseur en béton armé
et d'un remplissagê en blocs de béton cellulaire PORIT de 20cm
PV de résistance au feu N'07-V-088 A d'EFECTIS

Mise en place d'une structure métallique en parlie supérieure supportant un grillage de type Nergalto sur lequel
un flocage de 80mm d'épaisseur a été projeté.
PV de résistance au feu N" 04-A-064 d'EFECTIS

Instalaltion de deux portes coulissantes I\,'IALERBA cêrtifiée NF N'05/0'1.18

Ce mur êst coupefeu 2 heurês (REl 120)

Mursur route

Remlissage des anciennes baies de la façade surê route par des blocs dê béton cellulâirê PORIT de 20cm
PV de résistance au feu N'07-V-088 A d'EFECTIS

Instalaltion de portes baitantes |\4ALERBA cêrtifiéê NF N'05i01.18

Ce mur est coupe feu 2 heures (REl 120)
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Les travaux menés suite à cette étude d'ingénierie au sens de I'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002,
permettent de védfiêr le rêspect des exigences listées ci-dessous selon l'étude menée par SOCOTEC :

La ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutÉs par exemple) suite à un siîistre n'entralne pas la
ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs
dispositifs de recoupement,.


