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Désignation du ou des batiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments :
Département : ...Oise
Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval
Commune : ....... 60100 CREIL
Section cadastrale 000 BE 01, Parcelle
numéro 341,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,
Périmetre de repérage :
Parties communes

Désignation du client :
Nom et prénom : ... Syndicat des copropriétaires
Adresse @ .....cocennes Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval
60100 CREIL

Objet de la mission :

[l Dossier Technique Amiante

O constat amiante avant-vente
O Exposition
O Exposition

[ Dossier amiante Parties Privatives
O Diag amiante avant travaux

O Diag amiante avant démolition

O Etat relatif a la présence de termites
D Etat parasitaire

[ ernMT / ESRIS

[ Etat des lieux

O Métrage (Loi Carrez)
O métrage (Loi Boutin)

O Diag Assainissement

O sécurité piscines

O Etat des Installations gaz
[ plomb dans I'eau

[ sécurité Incendie

O Etat des Installations électriques
O Diagnostic Technique (DTG)

au plomb (CREP) O Diagnostic énergétique
au plomb (DRIPP) [ prét a taux zéro

O Ascenseur

[ Etat des lieux (Loi Scellier)
O radon

O Accessibilité Handica pés

S.A.S au Capital de 10 000 €

N°© 797 701 109 RCS Paris
N° TVA intracommunautaire : FR43797701109




FL DIAGNOSTICS

11 BIS RUE VICTOR SCHOELCHER-75014 PARIS
0145777474

Résumeé de l'expertise n° T180223022A

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.
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Désignation du ou des batiments
Localisation du ou des batiments :
Adresse :...coviiiiiiiiiiinnnn, Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval
COmMMUNE iiiieiieiieianns 60100 CREIL

Section cadastrale 000 BE 01, Parcelle numéro 341,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,

Périmetre de repérage : ... Parties communes
Prestations Conclusion
3 . Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
@ Amiante .
contenant de I'amiante.
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Immeuble béti visité :
Adresse @..iiiiiiiiiiiiiiien, Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval
Code Postal : ...cccvvvvennnn 60100
Ville e CREIL
Précision @ ..oovvvvvivevinennns.
Version du dossier :
Révision Date Objet
REV 01 23/02/2018 Etablissement du Dossier Technique

A conserver méme aprés destruction
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Sommaire du Dossier technique Amiante

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante a intégrer au Dossier technique amiante

2. Résultat des évaluations périodiques
3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de I'amiante

4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
Recommandations générales de sécurité du dossier technique
amiante
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Pré-Rapport du 26/02/2018 de la mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante a intégrer au dossier technique « amiante »

(listes A et B de I'annexe

13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier :
Date du repérage :

T180223022A
23/02/2018

Références réglementaires

Textes réglementaires

Articles R. 1334-17,
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26
juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 1° juin 2015.

18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ;

Immeuble bati visité

Rue @i,

Adresse

Code postal, ville : .

Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval

Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Lot numéro Non communiqué,
60100 CREIL
Section cadastrale 000 BE 01, Parcelle numéro 341,

Périmetre de repérage :

Parties communes

Type de logement :
Fonction principale du batiment :
Date de construction :

Parties communes
Habitation (parties communes)
< 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...

Adresse :....oeviinnn

Syndicat des copropriétaires
Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval
60100 CREIL

Le commanditaire Nom et prénom : ...

AJ Associés

Adresse @ .............. 10 - 12 allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
—————————————————————————— LEVASSEUR Thierry
Personne(s)
signataire(s) autorisant

la diffusion du rapport

Opérateur de
repérage

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France Le
Guillaumet 92046 PARIS
LA DEFENSE CEDEX

Obtention : 15/05/2014
Echéance : 14/05/2019
N° de certification : 2700193

Raison sociale de I'entreprise : FLDiagnostics (Numéro SIRET : 797701109)

Adresse : 11bis, rue Victor Schoelcher, 75014 Paris
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA IARD

Numeéro de police et date de validité : 114.231.812 / 31/12/2018

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 26/02/2018, remis au propriétaire le 26/02/2018

Diffusion

: le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination :

le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 60 pages
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7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission
de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux

et

produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux

dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur jugement de I'opérateur :
Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud) pour lequel il est recommandé de
réaliser une évaluation périodique.*

Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord) pour lequel il est recommandé
de réaliser une évaluation périodique.*

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (ler étage - Couverture Est)
pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur anciennes analyses :

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (1ler étage - Couverture Ouest)
pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce

rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant
intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant
ou les protégeant.
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La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu étre menée a son terme : il y a lieu
de réaliser des investigations approfondies.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation

Parties du local

Raison

Sous-Sol -1

- PC Sécurité

Toutes

Absence de clef

Sous-Sol -1 - Rampe d'acces vers 2éme sous sol

Coffrage en sous face du plancher haut, en
descendant a gauche.

Absence de trappe de visite

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations
complémentaires doivent étre réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les
obligations réglementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 a R.1334-18 du
Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de I'article 3 de

I'arrété du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B")

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
Adresse & ........cociviiiiiiiiii -
Numéro de I'accréditation Cofrac : -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de
I'établissement du constat de présence ou d'absence
d'amiante établi en vue de la constitution du dossier

technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de I'établissement du constat de
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de
la constitution du dossier technique amiante».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L’article R 1334-17 et 18 du code de la construction
et de I'habitation prévoit que «Les propriétaires des

parties

communes

d'immeubles collectifs

d'habitation ainsi les propriétaires d’immeuble a
usage autre que d’habitation y font réaliser un
repérage des matériaux et produits des listes A et B
contenant de I'amiante»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre

autres,

«/’état mentionnant

la présence ou

l'absence de matériaux ou produits contenant de
I'amiante prévu a larticle L. 1334-13 du méme

code».

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent

rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de
localiser les matériaux et produits contenant de
I’'amiante mentionnés en annexe du Code la santé

publique.»

L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe

Liste A

Composant de la congtrickon

Parfie du composand d vérfier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugeages, Fawx plafonds

Calonfugeages

Faw: plafonds

Lisie B

Commposant de 2 constricton

Parfle du composant d vérifier on d sonder

1. Paroizverficales intérienres

Twlurs, Cloisons "en din” et Potea:
(périphétiques et intérieurs)

Enduits projetés

Bevitement dws (plagues de menmiseries)

Beviternent dus (aruante-cirment)

Entourages de potears (carton)

Entourages de potears: (awdante-ciment)

Entourages de potean: (matérian sandwich)

Entourages de potean (cartontplitre)

Coffrage perdu

Cloisons (légéres et préfabriquées), Gaines et
Coffres werticam:

Enduits projetés

Panmea de cloisons

2 Flanchess ot plafonds

Plafonds, Poutrss et Chapertes, Gaines et | Enduits projetés
Coffies Horzontanx Parvean: collés o vissés
Flanchers Dalles de sal
3. Conduits, canalisations et dquipements intérieurs
Canchits de fluides (air, eaw, autres fhuides) C”“dl‘;l;;es e

Clapets fvolets compe-fen

Clapets compe-fen

Volets coupe-feu

Bebouchage

Portes covpe-fen

Joints (tresses)

Joints (bandes)

Vide-ordures

Conduits

4 Eldmenis extériouss

S.A.S au Capital de 10 000 €

Toitwes

Plagues (commposites)

Plagues ({fhres-citnent)

Sydnizses (eoraposites)

L rdoises (fhres ciment)

b ccessoires de conrverfures (cormposies)

ALoressolres de corvertures (fibres-ciment)

Bardeany biturmineux
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Bardages et fagades 18 géres

Plagues (composites)

Plagues ({fhres-citnent)

Srdnises (coraposites)

Ardoises (fhres-ciment)

Panneanx {coraposites)

Panneaw: (fibres-ciment)

Conduits en tofure et fagade

Conduites d'eanz phrviales en ardante-ciment

Conduites d'eawx usées en andante-ciment

Conduits de furnée en amiante-ciment




Dossier Technique Amiante n° 71802230224 (@) Amiante

13.9 (liste A et B).
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par I’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite
pour une mission normale a la recherche de matériaux et produits contenant de I'amiante dans les composants et
parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de I’'amiante avant démolition d’immeuble ou celui a élaborer
avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

Composant de la construction (Description)

Sur demande ou sur information

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

RdC - Rampe d'acceés vers ler sous sol, Sous-Sol -2 - Rampe d'acceés vers rdc,
Sous-Sol -1 - Circulation, RdC - Appentis 1,

Sous-Sol -1 - Rampe d'acceés vers 2éme RdC - Appentis 2,

sous sol, ler étage - Couverture

Sous-Sol -2 - Circulation,

Localisation Description

Sol : Béton et Brut
RdC - Rampe d'acces vers ler sous sol Mur : parpaings et Peinture
Plafond : Béton parpaings et Peinture

Sol : Béton et Brut
Sous-Sol -1 - Circulation Mur : parpaings et Peinture
Plafond : Béton et Peinture

Sol : Béton et Brut
Mur : Béton parpaings et Peinture
Plafond : Béton et Peinture

Sous-Sol -1 - Rampe d'accés vers 2éme sous
sol

Sol : Béton et Brut
Sous-Sol -2 - Circulation Mur : Béton parpaings et Peinture
Plafond : Béton et Peinture

Sol : Béton et Brut

Sous-Sol -2 - Rampe d'accés vers rdc Mur : Béton parpaings et Peinture
Plafond : Béton et Peinture

RdC - Appentis 1 Plafond : Bois et bac acier

RdC - Appentis 2 Plafond : tuile mécanique terre cuite

ler étage - Couverture Sol : Tole ondulée

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Rapport de la société AC Environnement N°002GN000720 du 14/03/2017

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections

physiques mises en place Non

Eléments d'information nécessaires a I'acceés aux parties de I'immeuble bati

PR Non
en toute securite

Observations :

Le rapport de repérage avant travaux en annexe a révélé que la partie Ouest de la toiture était amiantée
(Page 12 sur 27 et 23 sur 27).

Le périmétre des couvertures fait partie du DTA et du diagnostic avant travaux en annexe (sinistre). Les
prélévements avant travaux ne sont pas exhaustifs : des prélévements complémentaires sur les chéneaux
périphériques et sur les joints des menuiseries extérieures devraient notamment étre réalisés.

S.A.S au Capital de 10 000 € 7/60
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Le rapport de diagnostic avant travaux ne présente pas de cahier des charges de remise en état aprés
sinistre.

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 20/02/2018

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 23/02/2018

Heure d’arrivée : 11 h 30

Durée du repérage : 03 h 30

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : M. Takfaoui

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage ne s'est pas déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.
Les écarts suivants sont a signaler :

Une partie des locaux non visités sont condamnés (portes soudées).

Pans de toitures éventrés.

Conditions de sécurités non réunies.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements

Néant
5. - Résultats détaillés du repérage
5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A
Localisation Identifiant + Description (jﬁ:;?ils::;‘::‘) conEst::v:iion Commentaires
Néant

Aucun autre matériau de la liste A na été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B

Localisation Identifiant + Description (jﬁg'r:‘i?ilcl:las':i‘::-.) conEst::vg:ion Commentaires
e et Beaeses
Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud Identifiant: D05 d'amiante Score EP et I'évaguation d.es matériaux P
Description: Conduit en fibres-ciment (sur jugement de (Z-11II-RF) amiantés par un professionnel du
I'opérateur) p €s p P
désamiantage
. Conduits et manchons non protégés
. Présence mécaniquement. Prévoir la dépose
; - - Identifiant: 006 d'amiante Score EP s . : -
Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord Pr— . X . . et |'évacuation des matériaux
Description: Conduit en fibres-ciment (sur jugement de (Z-1II-RF) amiantés par un professionnel du
I'opérateur) désamiantage
Rapport de la société AC
Identifiant: 001 Présence Environnement N°002GN000720 du
ler étage - Couverture Ouest Description: Plaques en fibres-ciment (y compris (sSra;:figEenes Sco(rze_;-\)cz Il,gcggéigcl)Z'erse\r':;rt;igjfose et
plaques « sous tuiles ») analyses) amiantés par un professionnel du
désamiantage
I Présence
. M.OOZ ) . . d'amiante Score EP Voir les Mesures d'ordre général -
ler étage - Couverture Est Description: Plaques en fibres-ciment (y compris (sur jugement de (Z-I1I-RF) Obligations réglementaires
plaques « sous tuiles ») |‘onégrateur) 9 9

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description _Con_c_lusi_on Etatide ’cons_erv_ation** Photo
(justification) et préconisations*
S.A.S au Capital de 10 000 € 8/60
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A aJ) Amiante
Localisation Identifiant + Description _Con_c_lusi_on Etatids ,cons_erv'ation** Photo
(justification) et préconisations*
Matériau non dégradé
Résultat EP**
Préconisation : II est
recommandé de réaliser
Présence une évaluation

Sous-Sol -2 - Circulation
Aile Sud

Identifiant: 005
Description: Conduit en fibres-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

d'amiante périodique.
(sur jugement

de I'opérateur)

R mman ion :
Conduits et manchons
non protégés
mécaniquement. Prévoir
la dépose et I'évacuation
des matériaux amiantés
par un professionnel du
désamiantage

Sous-Sol -2 - Circulation
Aile Nord

Présence

Matériau non dégradé

Résultat Ep**

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser
une évaluation

Identifiant: 006
Description: Conduit en fibres-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

d'amiante périodique.
(sur jugement

de I'opérateur)

Recommandation :
Conduits et manchons
non protégés
mécaniquement. Prévoir
la dépose et |'évacuation
des matériaux amiantés
par un professionnel du
désamiantage

ler étage - Couverture
Ouest

Matériau dégradé
(étendue généralisée)

Résultat AC2**

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser

Identifiant: 001
Description: Plaques en fibres-ciment (y
compris plaques « sous tuiles »)

Présence une action corrective de

d'amiante second niveau.
(sur anciennes

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B analyses)

Recommandation :
Rapport de la société AC
Environnement
N°002GN000720 du
14/03/2017. Prévoir la
dépose et I'évacuation des
matériaux amiantés par
un professionnel du
désamiantage

ler étage - Couverture Est

Présence

Description: Plaques en fibres-ciment (y d'amiante
compris plaques « sous tuiles »)
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

(sur jugement
de I'opérateur)

Matériau non dégradé

Résultat EP**

Préconisation : II est
recommandé de réaliser
une évaluation
périodique.

Recommandation : Voir
les Mesures d'ordre
général - Obligations
réglementaires

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A

Localisation

Identifiant + Description

Néant

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Justification

ler étage - Toiture terrasse

Sud Ouest

Identifiant: 003

Justificatif: sur justificatif daté

Description: Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...)

Absence d'amiante
(sur justificatif daté)

6. — Signatures

Nota :

Fait

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur

www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

a CREIL, le 23/02/2018

Par : LEVASSEUR Thierry

Signature du représentant :
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A aJ) Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° T180223022A

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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Légende
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d P Amiante

//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
A
====ﬂ
Conduit autre que 1l
fibro-ciment H Carrelage
) |

Brides

Colle de revétement

Nom du propriétaire :
Syndicat des copropriétaires
Adresse du bien :

Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval

Dépét de Matériaux Dalles de faux-plafond 60100
contenant de I'amiante CREIL
Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste
. o Toiture en matériaux
Présence d’amiante composites
Photo n® PhA0O1
Localisation : ler étage - Couverture Ouest
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Description :

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Localisation sur croquis : 001

Description :

Photo n°® PhA0Q2

Localisation : ler étage - Couverture Est
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Localisation sur croquis : 002

Photo n°® PhA0OO3
Localisation :

ler étage - Toiture terrasse Sud Ouest i

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture
terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...)
Description : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...)
Localisation sur croquis : 003
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A a

Photo n° PhA0O5

Localisation : Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : 005

Photo n°® PhA00O6

Localisation : Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : 006

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement

Localisation

Parties du

Composant de la construction
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piece ou la zone homogene
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air,
ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
I'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,

ou

2° 1l existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° Il existe dans la piece ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A

I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ou I'activité dans le local
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations

sera
situations

considérée comme faible dans

les
ou le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages

mécaniques,

n'est pas susceptible d'étre

dégradé par les occupants ou se trouve dans

un local
passives.

utilisé a des activités tertiaires

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1 I 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 8 EP
| risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non | risque faible d'extension de o Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctielis 0 -1 de la dégradation = Act
7 A risque d'extension rapide
— Matériau dégradé o — de la dégradation o AC2
généralisé u] AC2
Dossier n° T180223022A
Date de I'évaluation : 23/02/2018
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud
Identifiant Matériau : 005
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° 11802230224 (a)Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| 1 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique o EP
étanche
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation - ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'exu_ension de o Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
onctiiols o 4 risque d'extension a terme o ACH
P de la dégradation
L o A risque d'extension rapide
Matériau dégradé m] de la dégradation m] AC2

généralisé =] AC2

Dossier n° T180223022A
Date de I'évaluation : 23/02/2018
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord
Identifiant Matériau : 006
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| 1 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physique o EP

étanche
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =]
risque de dégradation - ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de o Ep

étanche ou absence de X | la dégradation

protection physique

ponctuelle o 4 risque d extgnsmn a terme o ACH
de la dégradation

risque d'extension rapide
de la dégradation 2 o2

o Matériau dégradé -4

X AC2

Dossier n° T180223022A
Date de I'évaluation : 23/02/2018
Batiment / local ou zone homogéne : ler étage - Couverture Ouest
Identifiant Matériau : 001
Matériau : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Résultat AC2 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.
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@Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Protection physique

Etat de dégradation

Risque de dégradation

Etendue de la
dégradation

lié a I'environnement du

Type de

matériau recommandation

Dossier n° T180223022A

Identifiant Matériau : 002

Protection physique o £p
étanche
risque de degradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé )~ 4
risque de dégradation - AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de - Ep
étanche ou absence de X | la degradation
protection physique
ponctuelle o 4 risque d extgnsmn a terme o AC1
de la dégradation
L] P A risque d'extension rapide
Matériau dégradé m] de la dégradation AC2
généralisé o AC2

Date de I'évaluation : 23/02/2018
Batiment / local ou zone homogéne : 1ler étage - Couverture Est

Matériau : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L’'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre

accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.
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Dossier Technique Amiante n° 71802230224 (a)Amiante

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal a la
valeur de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats
des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire
fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a
cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les
travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de
la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |’échéancier
proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a
un examen visuel de |'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure
du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres
par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussierement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante,
la nature et I'’étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |’état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Controler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents
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- Diagnostics immaobiliers N

Examen réalisé conformément a I'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant |e Code du travail relatif a |a protection contre les risques
sanitaires liés & une exposition a l'amiante dans les inmeubles batis, & I'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage, a la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse 18 rue Gérard de Nerval
CP - Ville : 60100 CREIL
Reéférence client :

Date du repérage : 14103/2017

Désignation : SCI DU PLATEAU

’ Présence d'amiante ’ Oui

’ Présence de piece(s) non visitée(s) ’ Oui

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et doit &tre transmis a toute personne physique ou morale
appelée a concevoir ou réaliser les travaux.
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Référence : 002GN000720

Rapport

Annexes

- Renseignements administratifs
A - Désignation de I'immeuble
B - Propiétaire f Donneur d'ordre
C - Opérateur de repérage
D - Personne autorisant |'émission du rapport
E- Piéces visitées
- Etude Préalable
F - Descriptif des travaux envisagés
G - Périmetre du batiment concerné
H - Objectif de |a mission
| - Document({s) mis a disposition
J - Périmetre et programme de repérage
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du
nombre de prélévements
L - Adjonction({s) ou exclusion(s)
M - Conditions existantes
Conditions de repérage
N - Modalités de repérage
O - Moyens d'investigation
Conclusions
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
Q - Réserves f Commentaires
R - Locaux ou partie de locaux non visités
Grille de résultats du repérage

Annexe :
Annexe :
Annexe :
Annexe :
Annexe :

Mesurage des zones amiantées
Plans

Reportage photographique
Prélevements et analyses
Prélevements et analyses

Date de construction :

Désignation : SCI DU PLATEAU

A ‘ Designation de I'immeuble B ‘Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse : 18 rue Gérard de Nerval 60100 CREIL Proprigtaire : - SCI DU PLATEAU - Donneur d'ordre : - SCI DU
EURL 3 CONTINENTS PLATEAU - EURL 3 CONTINENTS
Référence client :
Adresse : 18 rue Gérard de Nerval Adresse : 18 rue Gérard de Nerval
60100 CREIL 60100 CREIL
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D Fersonne autorisant I'émission du rapport conformément a la
norme NF 46-020

C Opérateur de repérage

Nom: MORA Denis

AC Environnement (N°® 441355914)
ANSELME Jean Patrick

Compagnie & Siret :
Nom :

Accompagnateur :
Date de repérage

Laurent ROTUNO (0800400100)
14/03/2017

A Riorges, le 20/03/2017

Date du rapport : 20/03/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont
certifiées par BUREAU VERITAS - 60 Avenue du Général de Gaulle

- . ~-\
Numéro attestation : 2804366 e

Délivré le : 07{12/2015
Assurance QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

[ E ]Piécesvisitées

Liste des locaux visités :

Magasin - Vol 1 (Sanitaires) Magasin - Vol 2 {(Réserve)

Magasin - Vol 3 (Magasin)
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\ F Descriptif des travaux envisagés ‘

Restructuration da la supérette.

G ‘ Périmétre du batiment concerné H Objectif de la mission

Supérette. Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits
contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec
l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmeés.

’ | ‘ Document(s) mis a disposition

Aucun

J | Périmétre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié 'ensemble des composants et matériaux des catégories
suivantes conformément & l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie Plan Volume Localisation
Parois verticales intérieures Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol 2
et enduits (Réserve) - Vol 3 (Magasin)
Plafond et faux-plafonds Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol 2
(Réserve) - Vol 3 (Magasin)
Revétement de mur Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol 2
(Réserve) - Vol 3 (Magasin)
Revétement de sol Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol 2
(Réserve) - Vol 3 (Magasin)
Toiture et étanchéité Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol 2
(Réserve) - Vol 3 (Magasin)
Conduits, canalisations et Magasin Vol 2 (Réserve) - Vol 3
équipements (Magasin)
Equipements divers et Magasin Vol 2 (Réserve)
accessoires
K Motif(s) ayant pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélévements tel qu'indiqué en Annexe A de la ‘
norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Néant.

{ L | Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport a la norme NF 46-020 |

Néant.
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M Conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des
analyses.

Néant.

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux
composants ou parties de composants listés en annexe 1du présent arrété et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance
d'autres produits ou matériaux réputés contenir de 'amiante, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il
convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent &tre inspectés ;

- les gaines technigues doivent étre contrdlées ;

- les cloisons démontables doivent &tre examinées (tétes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de fagade, gaines magonnées, joints de cloisons dewront étre sondés ou démontés sfil y a présomption de présence de matériaux

contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent &tre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les
travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront
étre réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

I examine de fagon exhaustive tous les locaux qui composent le bétiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet
d'optimiser les investigations & conduire en réduisant le nombre de prélévements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouwvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélévements et analyses de
matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 133414, R 1334-27et R 1334-29du code de la santé publique, 2 la norme AFNOR NF
X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille & la tragabilité des échantillons prélevés : ces échantilons sont repérés de maniére que les ouwrages dans lesquels ils
ont été prélevés puissent étre identifiés.

(0] Moyens d'investigation
- Contrdler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les tétes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'acceéder aux matériaux susceptibles de contenir de ['amiante (élément
de fagade, gaine magonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas ol le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de |'amiante est

probable, les moyens de prévention adéquats devront &tre mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques

- prélévements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne Ilui ont pas permis de conclure, la présence
effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

- Identification de I'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de 'amiante.

- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante a wvérifier dans |le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A
de la norme AFNOR 46-020
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P

| Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits

contenant de I'amiante

Sur avis / réf prél.

Vol 3 {Magasin} Toiture et étancheité

Plagues ondulées

Matériau Effritable Noir

Localisation Catégoris Compaosant Partie de compaosant

Vol 2 (Réserve} Toiture et étancheite Plagues ondulées Fibres-ciment Dur Gris P10
Matériau Effritable Noir

Vol 1 {Santtaires} Toiture et étanchéite Plagues ondulées Fibres-ciment Dur Gris P10
Matériau Effritable Noir
Fibres-ciment Dur Gris P10

‘ Q ‘ Réserves / Commentaires
Sans objet
’ R | Locaux ou partie de locaux non visités

Magasin - Vol 4 Moyen investigation non mis a disposition Local inaccessible - encombrement
(Local 1)
Magasin - Vol 5 Moyen investigation non mis a disposition Local inaccessible - porte condamnée
(Local 2)
Note : Des investigations plémentaires devront étre menées afin d'accéder a ces locaux, pour finaliser ce repérage.
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| - Toiture et étanchéité |

| - Parois verticales intérieures et enduits |

- Plafond et faux-plafonds |

| - Revétement de sol |

- Revétement de mur ‘

‘ - Conduits, canalisations et équipements |

| - Equipements divers et accessoires |
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\ Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan L Partie Réf action Observation Precision loc.  Refphoto  Ref Prel. Descriptit Resultat sl
Magasin  \vol 2 (Réserve) Condult eau Calorfugeage P13 Réalisation d'un 0026N000| P13 Aluminium Souple Gris Negatif Négatif sur
préievement 720n°13- Toile Fibreux Maron analyse
| | | % | Laine Fibreux Jaune |
Magasin  \vol 3 (Magasin) Condut eau Calorffugeage. S28 -S29 | Sondage &t extension de 002GNO00| P13 Aluminium Souple Gris Néganf Négatif sur
530 la zone homogane du 720n°13 Tolle Fibraux Marmon analyse
5§32 - 539 prélévement P13 1 Laine Fibreux Jaune
| ] -S40 | L | |
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires
Plan ! Partie Ref action Observation Pracision loc. Refphoto  Ref Pral. Descriptif Résuitat
Magasin Vol 2 (Résarve) Disposttif porte. Joint dtanchérs P11 Réallsation d'un 002G6N00s| P11 Joint Souple Noir Négatif Neégatif sur
chambre froide prélevement 720 n°11 analyse
| 1 |
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits
| Deonpitdslactonmense Laborataire
Plan L Partie Ref action Obssrvation Précision loc. Ref phota  Ref Prel. Descriptit Résuitat 2
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Murs et cloisons Enduit ciment P5 Reéalisation d'un 002GN000 F5 Ciment Effritable Gris Négatif Negatif sur
prélevement 720n°5-1 Enduit Effritable Blanc analyse
| | | | Peinture Effitable Noir |
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Murs et cloisons Enduit ciment S8 - S9 - | Sondage et extension de 002GN000 P5 | Ciment Effritable Gris Négatif Négatif sur
810 ia zone homogéne du 720n°5-1 Enduit Effritable Blanc analyse
prélévement P5 Peinture Effritable Noir
Magasin Vol 1 (Sanitalres) Murs et cloisons Panneaux de [ Reéalisation d'un 002GN000 [ Pitre Effritable Blanc Négatif Négatif sur
clolsons préfevement 720n°8-1 Carton Souple Fibreux analyse
Mamon
Enduit Effritable Blanc
Peinture Effritable Gris
Piitre Effritable Blanc
Carton Souple Fibreux
Marron
Enduit Effritable Blanc
| Papier Fibreux Souple
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] Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits |
Plan L Partie Ref action Observation Pracision loc. Ref photo  Ref Prel. Descriptit Resultat f
Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol Murs et cloisons Panneaux de 512 - §13 | Sondage et extension de 002GN000 Ps | Piatre Effritable Blanc Negatif Négatif sur
2 (Réserve) clolsons §16 la zone homogéne du 720n°6 -1 Carton Souple Fibreux analyse
§17 - §18 préiévement PS Marron
519 Enduit Effritable Blanc
8§20 - 821 Peinture Effritable Gris
-822 Platre Effritable Blanc
Carton Souple Fibreux
Marron
Enduit Effritable Blanc
L Papler Fibreux Souple
Magasin Vol 2 (Réssrve) Murs et cloisons Enduit ciment P12 Réalisation d'un 002GN000 P12 Ciment Effritable Gis Néganf Négatif sur
prélevement 7200°12 Enduit Effritable Jaune analyse
1 Peinture Effritable Gris
Orange
Enduit Effritable Blanc
Pelnture Effritabie Gris
Magasin Vol 2 (Réserve) - Vol Murs et cloisons Enduit ciment P12-826 | Sondage et extension de 0D02GN000 P12 Ciment Effritable Gris Négatf Négatif sur
3 (Magasin) 27 la 2one homogéne du 720n°12 Endult Effitable Jaune analyse
533 - 634 préiévement P12 1 Peinture Effritable Gris
- 835 - Orange
538 Enduit Effritable Blanc
| Pelnture Effritabie Gris
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds
Plan L Partie Ref action Observation Précisionloc.  Refphota Ref Prel, Descriptit Resultat il
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Plafonds Panneaux vissés P4 Réalisation d'un 002GN000 Pa Flatre Effritable Gris Négatif Négatif sur
prélevement 720°4 -1 Carton Souple Fibreux analyse
Marron
Enduit Effritabie Blanc
Papler Souple Fibreux
Blanc
Endult Effritable Blanc
| | | | | Peinture Effitable Grs |
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( [ Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds |

Plan Locali Partio Ref action Observation Procision loc.  Refphoto  Ref Prél. Descriptit Resultat
Magasin Vol 1 (Sanitaires) - Vol Flafonds Panneauxvissés | S6 -S7 - | Sondage et extension de 002GN000| P4 Plitre Effitable Gris | Négatf
2 (Réserve) - Vol 3 $23 -S2¢ | Ia zone homogéne du 720174 -1 Caron Souple Flbreux
(Magasin) s31 préiévement P4 Marron

Endutt Fffrtabie Blanc
Papier Souple Fibreux
Blanc
Enduit Effrtable Blanc
Peinture Effrtable Gris

Magasin Vol 3 (Magasin) Faux plafonds Panneaux et P17 Réalisation d'un 002GN0O0O| P17 Laine Fibreux Jaune Negatif Négatif sur
plagues prélevement 7200°17 Carton Souple Fibreux analyse
1 Marron

Peinture Effitable Gls

Grille de résultats du repéragé des MPCA pour la 6atégorie : Revétement de mur

Laborataire.

Conclusion

Plan L i Partie Ref action Obssrvation Pracision loc.  Refphoto  Ref Pral. Descriptit Reésultat
Magasin  \vol 1 (Sanitaires) Revitementde mur | Colle de carrelage P2 Réalisation g'un 0026N000 | P2 Collie Dur Gris | Neganf Négatif sur
(piinthe) prélevement 720m°2-1 Peinture Effitable Blanc analyse
Matériau Effritable Noir
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Revétement de mur Colle de carrslage | §1 - 82 Sondage et extension de 002GN000 F2 Colle Dur Gris | Négatif Négatif sur
(piinthe) $3 -84 2 zone homogéne du 7200°2-1 Peinture Effitable Blanc analyse
| | 85 | préievement F2 | | Matériau Effritasle Noir | |
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Revétement de mur Colle de carrelage P3 Réalisation d'un 002GN000 P3 Colle Dur Gris. Négatif Négatif sur
(faience) préievement 72013 -1 Matériau Effritable Blanc analyse
Noir
Joint Dur Blanc
- o Ll ! . = ! L— Peinture Effitable Gis | __!
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Revitement de mur Colle de carrelage P3 Sondage et extension de 002GN000 F3 Colle Dur Gris | Négatif Négatif sur
(faience) 2 zone homogéne du 720n°3-1 Matériau Effritable Blanc analyse
préievement P3 Noir
Joint Dur Bianc
Peinturs Effritable Gris
Magasin Vol 1 (Sanitalres) Revétement de mur Colle de carrsfage F7 Réallsation d'un 002GN000 P7 Colle Dur Gris Négatf Négatif sur
(fatence) prélevement 7200°7 -1 Peinture Effitable Gris analyse
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| [ Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de mur |

Plan L i Partie Ref action Observation Pracision loc. Ref photo  Ref Prel. Descriptit Resultat
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Revétementde mur | Colle de carrelage s1 Sondage et extension de 0026N000|  P7 Colle Dur Gris | Negatif Négatif sur
(fatence) la zone homogéne du 720n°7 - 1 Pelinture Effritable Gris analyse
P7 |
Magasin  \vol 2 (Résarve) Revétementde mur | Colle de carrelage (3 Réalisation d'un 002GN000 P& Colle Dur Gris. Négatf Négatif sur
| | (faience) | 720n°8-1] | | analyse
Magasin Vol 3 (Magasin) Revétementdemur | Colle de carrelage P16 002GN00G| P16 Colle Dur Gris Négatif Négatif sur
(faience) 720n°16- Enduit Effritabie Blanc analyse
1 Carton Souple Fibreux
Marron
Peinture Effritable Blanc
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de sol
Plan L Partie Ref action Observation Pracision loc. Ref photo  Ref Prel. Descriptit Resuitat e
Magasin ol 1 (Sanitaires) Revétement de sol | Colles de carrefage P1 Reéalisation d'un 002GN000 P1 Colle Dur Gris Négatif Négatif sur
préfevement 72001 -1 Joint Dur Gris analyse
Matériau Effritable Noir
| | | | | Fibres Souple Noir | |
Magasin Vol 2 (Réserve) Revétement oe sol Chappe maigre P15 Réal|sation d'un 0026N000 P15 Béton Dur Gris Negatif Négatif sur
(base ciment) prélevement 720n*15 Peinture Souple Gris analyse
1 Rouge Blano
| | | | | Matériau Effrtable Beige | |
Magash Vol 3 (Magasin) Revitement de sol Chappe malgrs P18 Réalisation d'un 002GN00s| P18 Peinture Souple Multicolore Négatif Neégatif sur
(base ciment) préievement 720018~ Béton Dur Gris analyse
| 1 |
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité
Plan L Partie Ref action Obssrvation Précision loc.  Ref photo Ref Prel. Descriptit Reésultat ?
Magasin Vol 2 (Réserve) Elément sous Isolant sous toiture P9 Réalisation d'un 002GN000 P9 Aluminium Souple Gris | Négatf Negatif sur
tolture préievement 720n°9-1 Matédau Effritasle Noir analyse
Matériau Effritable Marron
Noir
| Laine Fibreux Jaune |

AC Environnement, 34 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET * 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 -
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Laboratoire
Descriptit

Fi Dur Gris

Descriptif de I'action menes
Plan Localisation Composant Partio composant  Ref action Observation Procision loc,  Refphoto  Ref Prel.
A I 0us tolture S14 ]
Magasin Vol 2 (Réserve) Plagues ondulées Plagues en P10 Réalisation dun P10
fiores-ciment prélevement 720n°10-
1
Magasin Vol 1 (Sanitaires) Plagues ondulées Plagues en $15(P10)  Sondage et extension de 002GNO00 P10
flores-ciment 2 zone homogéne du 720n°10-
préievement P10 1
Magasin Vol 3 (Magasin) Plagues ondulées Plagues en $25(P10) | Sondage et extension de 002GN000| P10
fiores-ciment I zone homogéne du 7200°10
prélevement P1 1
Isolant sous tolture P14 % P14

AC Environnement, 84 rue Clément Ader CS 700684 42153 Riorges, SIRET 1355914 TVA Intracommunautaire * FR03441355914 -
APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954 & i | g
o
AR
=
)
-12725-

Matériau Effritable Noir

Fibres-ciment Dur Gris
Matériau Effritable Nolr

Fibres-ciment Dur Gris
Matériau Effritable Noir

xB
Souple N
J Effrita

Canclusion
Resultat

Négatif Négatif sur
analyse
Positf Présence sur
analyse
Positf | Présence sur
analyse
Positf | Présence sur
analyse
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A

Diagnostics immoblllers y

Titre du plan

Ref. Plans

-Magasin
-Magasin

AN ErwvironmEmeEn

Magasin - Plan de repérage - Actions menges

Magasin - MPCA Toutes catégories confondues
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AN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES

Vol 3 -
(Magasin) (Reserve)
pis f p— ) ;
' . Bl , B8 /T =
- Lt/ g P10 b——r? (Saniaires) .
| ; oM o
= e[
G 4 {
| - Bl
\ i

L
]
i

Adresse du bien Designation Date intsrvention

SC1 DU PLATEAL

Technicien intervenant

SIAET : 441355014 TVA InacommuraUlare : FRO34A1356314  APE 17120 A

ANSELME Jean Patritk

MAGASIN - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES

Adresse du bien Designation

Référen
002GNOO

o8 N

Dat intsrvention
vl

Technicien intervenant

#11355014 TVA

nbacommuraUtae | FAO3441356814  APE ;7120

ANSELME Jean Patr

031 0004725 (Date o
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Référence : 002GN000720

AN ErwviromnmEmEnT

Diagnostics immoblllers

Photos représentant des matériaux et produits contenant de 'amiante

Référence Localisation Action

002GN000720 n°1 - 1 (P1) Magasin - Vol 1 Prélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°2 - 1 (P2) Magasin - Vol 1 Prélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°3 - 1 (F3) Magasin - Vol 1 Prélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°4 - 1 (P4) Magasin - Vol 1 Prélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°5 - 1 (P5) Magasin - Vol 1 Prélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°6 - 1 (P6) Magasin - Vol 1 Prélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°7 - 1 (F7) Magasin - Vol 1 Frélevement
(Sanitaires)

002GN000720 n°8 - 1 (P8) Magasin - Vol 2 FPrélevement
(Réserve)

002GN000720 n°9 - 1 (P9) Magasin - Vol 2 Prélevement
(Réserve)

002GN000720 n°10 - 1 (P10) Magasin - Vol 2 Prélevement
(Réserve)

002GN000720 n°11 - 1 (P11) Magasin - Vol 2 Frélevement
(Réserve)

002GN000720 n°12 - 1 (P12) Magasin - Vol 2 Prélevement
(Réserve)

002GN000720 n°13 - 1 (P13) Magasin - Vol 2 Prélevement
(Réserve)

002GN000720 n®14 - 1 (P14) Magasin - Vol 2 FPrélevement
(Réserve)

002GN000720 n°15 - 1 (P15) Magasin - Vol 2 Prélevement
(Réserve)

002GN000720 n*16 - 1 (P16) Magasin - Vol 3 Prélevement
(Magasin)

002GN000720 n°17 - 1 (P17) Magasin - Vol 3 Prélevement
(Magasin)

002GN000720 n°18 - 1 (P18) Magasin - Vol 3 Frélevement
(Magasin)

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 >
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Dossier Technique Amiante n° T180223022A

/\

Diagnostics Immoblillers

A~
L A ErviromnmEmeEnT

002GNO0B720 n°2 -1 (P2)

B02GNO00720 n*1 -1 (P1)
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o
(/;\\C ErvicomnmEmeEnT

Diagnostics immoblilers

002GN000720 n°7 -1 (P7) 002GN000720 n°8 -1 (P8)

002GN000720 n°g -1 (P9) 002GN000720 n°10-1 (P10)

002GN000720 n°11 -1 (P11) 002GN000720 n®12 -1 (P12)

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 = >
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o
f/;\c ErvicomnmEmeEnT

Diagnostics immoblilers

002GN000720 n°13 -1 (P13) 002GN0O00720 n°14 -1 (P14)

002GN000720 n°16 -1 (P16)

002GN000720 n°15 -1 (P15)

002GN000720 n°17 -1 (P17)
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@Amiante

/\C ErviconneEme

Diagnostics immoblllers

Prélévements en rouge = Positif

LA

Référenc

: 002GN000720

Reférence Categorie Composant Materiau Localisation Observation
P1 Revétement de sol Revétement de sol Colle Dur Gris Magasin - Vol 1
Joint Dur Gris (Sanitaires)
Matériau Effritable
Noir
Fibres Souple Noir- -
P2 Revétement de mur Revétement de mur Colle Dur Gris Magasin - Vol 1
Peinture Effritable (Sanitaires)
Blanc
Matériau Effritable
Noir - -
F3 Revétement de mur Revétement de mur Colle Dur Gris Magasin - Vol 1
Matériau Effritable (Sanitaires)
Blanc Noir
Joint Dur Blanc
Peinture Effritable Gris
P4 Plafond et faux-plafonds Plafonds Plétre Effritable Gris Magasin - Vol 1
Carton Souple Fibreux (Sanitaires)
Marron
Enduit Effritable Blanc
Fapier Souple Fibreux
Blanc
Enduit Effritable Blanc
Peinture Effritable Gris
P5 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Ciment Effritable Gris Magasin - Vol 1
et enduits Enduit Effritable Blanc (Sanitaires)
Peinture Effritable Noir
F& Parois verticales intérieures Murs et cloisons Plétre Effritable Blanc Magasin - Vol 1
et enduits Carton Souple Fibreux (Sanitaires)
Marron
Enduit Effritable Blanc
Peinture Effritable Gris
Plétre Effritable Blanc
Carton Souple Fibreux
Marron
Enduit Effritable Blanc
Papier Fibreux Souple
P7 Revétement de mur Revétement de mur Colle Dur Gris Magasin - Vol 1
Peinture Effritable Gris (Sanitaires)
P8 Revétement de mur Revétement de mur Colle Dur Gris- - Magasin - Vol 2
(Réserve)
P9 Toiture et étanchéité Elément sous toiture Aluminium Souple Magasin - Vol 2
Gris (Réserve)
Matériau Effritable
Noir
Matériau Effritable
Marron Noir
Laine Fibreux Jaune -
P10 Toiture et étanchéité Plagues ondulées Fibres-ciment Dur Gris Magasin - Vol 2
Matériau Effritable (Réserve)
Noir - -
P11 Equipements divers et Dispositif porte Joint Souple Noir- - Magasin - Vol 2
accessoires chambre froide (Réserve)
P12 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Ciment Effritable Gris Magasin - Vol 2
et enduits Enduit Effritable Jaune (Réserve)
Peinture Effritable Gris
Orange
Enduit Effritable Blanc
Peinture Effritable Gris

AG Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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AN ErvimonnEmen
; Diagnostics Immoblillers i
P13 Conduits, canalisations et Conduit eau Aluminium Souple Magasin - Vol 2
équipements Gris (Réserve)
Toile Fibreux Mamon
Laine Fibreux Jaune -
P14 Toiture et étanchéité Elément sous toiture Laine Fibreux Blanc Magasin - Vol 2
Gris (Réserve)
Fibres Souple Noir
Matériau Effritable
Blanc- -
P15 Revétement de sol Revétement de sol Béton Dur Gris Magasin - Vol 2
Peinture Souple Gris (Réserve)
Rouge Blanc
Matériau Effritable
Beige - -
P16 Revétement de mur Revétement de mur Colle Dur Gris Magasin - Vol 3
Enduit Effritable Blanc (Magasin)
Carton Souple Fibreux
Marron
Peinture Effritable
Blanc- -
P17 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Laine Fibreux Jaune Magasin - Vol 3
Carton Souple Fibreux (Magasin)
Marron
Peinture Effritable Gris
P18 Revétement de sol Revétement de sol Peinture Souple Magasin - Vol 3
Multicolore (Magasin)
_Béton Dur Gris - -
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 >
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ALM Environnement
~ 44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Z Nl T 1 Tél:0158070720-Fax: 0981409873
EnvicommEmenT info@almenvir onnement.com
- Siret 530 436 419 00036

Prélévements et Analyses
Alr, Liquicies et Matériaux

Référence chantier : C012017198898 ]
AC Environnement
Adresse chantier : Commande : 002GN000720
K 64, rue Clément Ader
Affaire :
42153 RIOCRGES
18rue Gérard de Nerval
60100 CREIL
Gentilly, le 20/03/2017

SYNTHESE RAPPORT S DOSSIER REFERENCE : C012017198898 (18 prélévements)

Référence échantillon laborateire : PM 01270390 °
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d'analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Cotiche Matiére Aspect Coulenr Type de préparation Prép. | danalyse Résultat
002GN000720_001 1 Colle Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecté
Revétement de sol / Revétement 23 Joint Dur Gris Acétone, Acide
de sol / Colles de carrelage 3 Matériau Effritable Noir chlorhydrique
Vol 1 (Sanitaires) 4 Fibres Souple Noir
Remarque: RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270391 =
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Snaihe Matiére Aspect Couleur Type de préparation Prép. | d'analyse Résultat
002GN000720_002 1 Colle Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Non detecté
Revétement de mur/ 2 Peinture Effritable Blanc Acétone Acide
Revétement de mur / Colle de 3 Matériau Effritable Noir chlorhydrique
carrelage (plinthe)
Vol 1 (Sanitaires)
Remarque: RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270392 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Sotihe Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép. | danalyse Résltat
002GIN000720_003 1 Colle Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Nen détecte
Revétement de mur/ 2 Matériau Effritable Blanc Noir Acétone, Acide
Revétement de mur / Colle de 3 Joint Dur Blanc chlorhydrique
carrelage (faience) 4 Peinture Effritable Gris
Vol 1 (Sanitaires)
Remarque :  RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270393 °
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d'analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client CotichE Matiére Aspect Couleur Type de préparation Prép. | d'analyse Résultat
002GN000720_004 1 Plitre Effritable Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecte
Plafond et faux-plafonds / 2 Carton Souple Fibreux Marron Acétone
Plafonds / Panneaux vissés 3 Enduit Effritable Blanc
Vol 1 (Sanitaires) 4 Papier Souple Fibreux Blanc
5 Enduit Effritable Blanc
6 Peinture Effritable Gris
Remarque: RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270394 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 17/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Coiiche Matiére Aspect Coulenr Type de préparation Prép. | d'analyse Résultat
002GN000720_005 1 Ciment Effritable Gris Attaque chimique : 23 MET* Non détecté
Parois verticales intérieures et 2 Enduit Effritable Blanc Acétone, Acide
enduits / Murs et cloisons / 3 Peinture Effritable Noir chlorhydrique
Enduit ciment
Vol 1 (Sanitaires)
Remarque : RAS
-22/25-
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C012017198898
Référence échantillon laboratoire : PM 01270395 °
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 17/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client cnnchie Matiére Aspect Couleur Type de préparation Prép d'analyse Résultat
002GN000720_006 1 Platre Effritable Blanc Attaque chimique : 2 MET* Non détecté
Parois verticales intérieures et 2 Carton Souple Fibreux Marron Acétone
enduits / Murs et cloisons / 3 Enduit Effritable Blanc
Panneaux de cloisons 4 Peinture Effritable Gris
Vol 1 (Sanitaires) 5 Platre Effritable Blanc
6 Carton Souple Fibreux Marron
7 Enduit Effritable Blanc
8 Papier Fibreux Secuple Beige
9 Enduit Effritable Blanc
10 Peinture Effritable Gris
Remarque : RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270396 2
Date de réception : 16032017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client e Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép d'analyse Résnltat
002GIN000720_007 1 Colle Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecte
Revétement de mur/ 2 Peinture Effritable Gris Acétone Acide
Revétement de mur / Colle de chlorhydrique
carrelage (faience)
Vol 1 (Sanitaires)
Remarque: RAS
Référence échantillon laboratoire : PM 01270397 -
Date de réception : 16/03:2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d'analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Critehe Matiére Aspect Coulenr Type de préparation Prép d'analyse Résultat
002GN000720_008 1 Colle Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecté
Revétement de mur / Acide chlorhydrique
Revétement de mur / Colle de
carrelage (faience)
Vol 2 (Réserve)
Remarque : RAS
Référence échantillon laboratoire : PM 01270398 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Comchie Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép d'analyse Résltat
002GN000720_002 1 Aluminium Souple Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecté
Toiture et étanchéité / Elément 2 Matériau Effritable Noir Acétone
sous toiture / Isolant sous toiture 3 Matériau Effritable Marron Noir
Vol 2 (Réserve) 4 Laine Fibreux Jaune
Remarque : RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270399 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client e Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép d'analyse Résltat
002GN000720_010 1 Fibres-ciment Dur Gris Aftaque chimique : 1 MET* Détecté :
Toiture et étanchéité / Plaques 2 Matériau Effritable Noir Acétone Chrysotile
ondulées / Plaques en
fibres-ciment
Vol 2 (Réserve)
Remarque : RAS
Référence échantillon laboratoire : PM 01270400 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d'analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Eniiehe Matiére Aspect Coulenr Type de préparation Prép d'analyse Résultat
002GN000720_011 1 Toint Souple Noir Attaque chimique : 1 MET* Non détecte
Equipements divers et Acétone
accessoires / Disp ositif porte
chambre froide / Joint étanchéité
Vol 2 (Réserve)
Remarque: RAS
-23/25-
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C012017198898

Référence échantillon Jaboratoire : PM 01270401

o

Date de réception : 16/03/2017

Date de préparation : 17/03/2017

Date d’analyse : 17/03/2017

Num. Nb. Type
Description client cnnchie Matiére Aspect Couleur Type de préparation Prép d'analyse Résultat
002GN000720_012 1 Ciment Effritable Gris Attaque chimique : 2 MET* Non détecté
Parois verticales intérieures et 2 Enduit Effritable Jaune Acétone, Acide
enduits / Murs et cloisons / 3 Peinture Effritable Gris Orange chlorhydrique
Enduit ciment 4 Enduit Effritable Blanc
Vol 2 (Réserve) 5 Peinture Effritable Gris
Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 nen dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable anatysée

avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1

Référence échantillon laboratoire : PM01270402

Date de réception : 16/03/2017

Date de préparation : 16/03/2017

Date d’analyse : 17/03/2017

Num. Nb. Type
Description client Coitche Matiére Aspect Couleur Type de préparation Prép d'analyse Résultat
002GN000720_013 1 Aluminium Souple Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecte
Cenduits, canalisations et 2 Toile Fibreux Marron Acétone
équipements / Conduit ean / 3 Laine Fibreux Jaune
Calorifugeage
Vol 2 (Réserve)
Remarque : RAS
Référence échantillon laboratoire : PM 01270403 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d'analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client e Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép d'imalyse Résnltat
002GN000720_014 1 Laine Fibreux Blanc Gris Attaque chimique : 1 MET* Non détecté
Toiture et étanchéité / Elément 2 Fibres Souple Noir Acétone
sous toiture / Isolant sous toiture 3 Matériau Effritable Blanc
Vol 2 (Réserve)
Remarque: RAS
Référence échantillon Iaborateire : PM 01270404 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d'analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client Eche Matiére Aspect Coulenr Type de préparation Prép d'analyse Résnltat
002GN000720_015 1 Béton Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Nen détecté
Revétement de sol / Revétement 2 Peinture Souple Gris Rouge Blanc Acétone,Acide
de sol / Chappe maigre (base 3 Matériau Effritable Beige chlorhydrique
ciment)
Vol 2 (Réserve)
Remargue : RAS
Référence échantillon laboratoire : PM 01270405 2
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client coiteli Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép d'analyse Résnltat
002GN000720_016 1 Colle Dur Gris Attaque chimique : 1 MET* Nen détecté
Revétement de mur / 2 Enduit Effritable Blanc Acétone,Acide
Revétement de mur / Colle de 3 Carton Souple Fibreux Marron chlorhydrique
carrelage (faience) 4 Peinture Effritable Blanc
Vol 3 (Magasin)
Remarque : RAS
Référence échantillon laborateire : PM 01270406 =
Date de réception : 16/03/2017 Date de préparation : 16/03/2017 Date d’analyse : 17/03/2017
Num. Nb. Type
Description client L Matiére Aspect Conlenr Type de préparation Prép. | d'analyse Résnltat
002GN000720_017 1 Laine Fibreux Jaune Attaque chimique : 1 MET* Non détecte
Plafond et faux-plafonds / Faux 2 Carton Souple Fibreux Marron Acétone
plafonds / Panneaux et plaques 3 Peinture Effritable Gris
Vol 3 (Magasin)
Remarque : RAS
-24/25-
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C012017198898

Référence échantillon Jaboratoire : PM 01270407

o

Date de réception : 16/03/2017

Date de préparation : 16/03/2017

Date d’analyse : 17/03/2017

. . Num. . . ) Nb. Type .
Description client cnnchie Matiére Aspect Couleur Type de préparation Prép d'analyse Résultat
002GN000720_018 1 Peinture Souple Multicolore Attaque chimique : 1 MET* Non détecté
Revétement de sol / Revétement 2 Béton Dur Gris Acétone, Acide
de sol / Chappe maigre (base chlorhydrique
ciment)
Vol 3 (M in)
Remarque : RAS
* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique & Transmission (MET). Méthode : Selon le
mode opératoire inteme L.MO. 07.
Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame
‘Ofru‘ Accréditation
N°1-2366 L accréditation de la secticn essais du Cofrac atteste de la compétence des Laberatoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Portée Les essais rappartés dans ce document et identifiés par le symbole «* » sont couverts par I"accréditation.
Disponible sur Cerapport ne conceme que les échantillons soumis & [essai.
www.cofrac.fr Lareproduction de ce rapport d essai n'est autarisée que sous sa forme intégrale.
ESSAIS _ 05/ 05 -
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ATTESTATION D'ASSURANCE
DE RESPONSABILITE CIVILE
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Résultat des évaluations périodiques
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Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement

Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussierement

] ) . Score EP

005 Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud (Z-11I-RF)

. i . Score EP

006 Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord (Z-11I-RF)

001 ler étage - Couverture Ouest Sco(rze_»IA)CZ

i Score EP

002 ler etage - Couverture Est (Z-111-RF)

Evaluation des matériaux et produits hors liste A et B de I’'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
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Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement
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Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
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Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Référence du présent DTA : T180223022A
Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020 d’Aolt 2017
Date de création : 23/02/2018

Historique des dates de mise a jour

Révision Date Objet

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée dans l'arrété du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu‘a l'article R.1334-29-5 du code de la santé
publique, a charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments
concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par
immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a I'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou
a la suppression de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1. - Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département :. .............. Oise
Adresse f...iiiiiiiiiiiiiiin, Parc Rouher

18 -20 rue Gérard de Nerval
COmMmMUNE fuivvviiieiieianns 60100 CREIL

Section cadastrale 000 BE 01, Parcelle numéro 341,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,
Périmetre de repérage : .. Parties communes
Date de construction :..... < 1997
Fonction principale du batiment : Habitation (parties communes)

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante »

Désignation du propriétaire :
Nom et prénom :............ Syndicat des copropriétaires
Adresse :..o.ovvvvviiiiiiiininens Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval
60100 CREIL

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom et prénom : ............ AJ Associés

Adresse :....coviiiiiiiiininans 10 - 12 allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES

Modalités de consultation :
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2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport
de repérage

Date du rapport

Nom de la société et de
I'opérateur de repérage

Objet du repérage

T180223022A

26/02/2018

FLDiagnostics
LEVASSEUR Thierry

Repérage des matériaux de la
liste A et B au titre de l'article
R1334-20 et 21 du code de la
santé publique

Observations :

Le rapport de repérage avant travaux en annexe a révélé que la partie Ouest de la toiture était amiantée
(Page 12 sur 27 et 23 sur 27).
Le périmétre des couvertures fait partie du DTA et du diagnostic avant travaux en annexe (sinistre). Les
prélévements avant travaux ne sont pas exhaustifs : des prélévements complémentaires sur les chéneaux
périphériques et sur les joints des menuiseries extérieures devraient notamment étre réalisés.

Le rapport de diagnostic avant travaux ne présente pas de cahier des charges de remise en état aprés

sinistre.

3. — Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages

Numéro de rapport de
repérage

Liste des locaux visités

Liste des piéces non visitées

Repérage des matériaux de la
liste A au titre de Il'article R1334-
20 du code de la santé publique

T180223022A

RdC - Rampe d'accés vers ler
sous sol, Sous-Sol -1 -
Circulation, Sous-Sol -1 -
Rampe d'acces vers 2éme
sous sol, Sous-Sol -2 -
Circulation, Sous-Sol -2 -
Rampe d'accés vers rdc, RdC
- Appentis 1, RdC - Appentis
2, ler étage - Couverture

Sous-Sol -1 - PC Sécurité
(Absence de clef)

Repérage des matériaux de la
liste B au titre de I'article R1334-
21 du code de la santé publique

T180223022A

RdC - Rampe d'accés vers ler
sous sol, Sous-Sol -1 -
Circulation, Sous-Sol -1 -
Rampe d'acces vers 2éme
sous sol, Sous-Sol -2 -
Circulation, Sous-Sol -2 -
Rampe d'accés vers rdc, RdC
- Appentis 1, RdC - Appentis
2, ler étage - Couverture

Sous-Sol -1 - PC Sécurité
(Absence de clef)

Autres repérages (préciser) :

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de I'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la
visite

Type de
repérage

Matériau ou produit

Localisation précise

Etat de
conservation

MESURES obligatoires
associées (évaluation
périodique, mesures
d’empoussiérement
ou travaux de retrait
ou confinement)

Néant - -

4.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Dat_e _de la Typ’e de MateraalonintodalE Locallis_ation Etat de_ MESURE,S pféconisées Photo
visite repérage précise conservation par I'opérateur
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Dat.e _de la Typ,e de Matériau ou produit Locallis_ation Etat de_ MESURE,S pféconisées Photo
visite repérage précise conservation par I'opérateur
il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.
Sous-Sol -2 -
Circulation Aile
Sud Préconisation :
23/02/2018 DTA Conduit en fibres-ciment Localisation sur Score EP Conduits et manchons
croquis: 005 non protégés
Référence photo : mécaniquement. Prévoir
PhA0OS la dépose et I'évacuation
des matériaux amiantés
par un professionnel du
désamiantage
il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.
Sous-Sol -2 -
Circulation Aile
Nord Préconisation :
DTA Conduit en fibres-ciment Localisation sur Score EP Conduits et manchons
croquis: 006 non protégés
Référence photo : mécaniquement. Prévoir
PhA006 la dépose et I'évacuation
des matériaux amiantés
par un professionnel du
désamiantage
il est recommandé de
réaliser une action
corrective de second
niveau.
ler étage -
Plaques en fibres-ciment ( Cfg(;?rst;tri?)r?:l?:t I'-‘récLsatimy:, Rapport
DTA Con:' el ) ¢ y e 001 Score AC2 de la société AC
pris plaques « sous tuiles ») _croquis: . Environnement
Référence photo : N°002GN000720 du
PhAOO1 14/03/2017. Prévoir la
dépose et |'évacuation
des matériaux amiantés
par un professionnel du
désamiantage
il est recommandé de
Ler étage - réaliser,u'ne'évaluation
Couverture Est périodique.
DTA Plaqugs en fibres-ciment (y Localisgtilon sur Score EP
compris plaques « sous tuiles ») croquis: 002

Référence photo :

PhA002

Préconisation : Voir les

Mesures d'ordre général
- Obligations

réglementaires
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud

Score EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

006

Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord

Score EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

ler étage - Couverture Ouest

Score AC2
Supprimer ou remplacer
le composant sur
I'ensemble de la zone

002

ler étage - Couverture Est

Score EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

5.3 Evaluation des matériaux et p

* Un détail des conséquences réglementaires et reco

mmandations est fournis en annexe de ce présent rapport

roduits hors liste A, B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux AT

6.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux e

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

. Résultats de I'examen
Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux inEt:':-l\-lZF:\r;snise - visuel et mesures
d’empoussiérement
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Légende
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//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
A
====ﬂ
Conduit autre que 1l
fibro-ciment H Carrelage
) |

Brides

Colle de revétement

Nom du propriétaire :
Syndicat des copropriétaires
Adresse du bien :

Parc Rouher
18 -20 rue Gérard de Nerval

Dépét de Matériaux Dalles de faux-plafond 60100
contenant de I'amiante CREIL
Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment

lequel un doute persiste
. o Toiture en matériaux
Présence d'amiante composites
Photos
Photo n° PhA0O1
Localisation : ler étage - Couverture Ouest
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Description

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Localisation sur croquis : 001

Description :

Photo n° PhA0O2

Localisation : ler étage - Couverture Est
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Localisation sur croquis : 002

Description :

Photo n° PhAOO3
Localisation :

Partie plane :
Localisation sur croquis : 003

ler étage - Toiture terrasse Sud Ouest .

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture
terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : revétement bitumineux (bandes, Iés...)
revétement bitumineux (bandes, Iés...)
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Photo n° PhA005

Localisation : Sous-Sol -2 - Circulation Aile Sud

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : 005

Photo n° PhA006

Localisation : Sous-Sol -2 - Circulation Aile Nord

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : 006

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'lamiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a l'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
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remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles béatis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum |’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l|’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité

S.A.S au Capital de 10 000 € 59/60
N°® 797 701 109 RCS Paris Rapport du :
N° TVA intracommunautaire : FR43797701109 26/02/2018




Dossier Technique Amiante n° T180223022A

@Amiante

d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un

bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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FL DIAGNOSTICS
11 BIS RUE VICTOR SCHOELCHER - 75014 PARIS
0145777474

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR L’ETABLISSEMENT D’UN DOSSIER DE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
(article L.271 a L.271-6 ; et R.271-1 a1.271-4 du code de la construction et de I’Habitation)

Je soussigné, Thierry Levasseur, agissant en qualité de président de la société FL Diagnostics 11 bis rue Victor
Schoelcher 75014 Paris (si¢ge social), SAS au capital de 10 000€, n°® SIRET 797 701 109 00010. Certifie et
atteste sur I’honneur, conformément aux dispositions sus énoncées :

- étre en situation réguliére au regard des articles L.271-4 a L.271-6 du code de la construction et de
I’habitation

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a 1’établissement des états, constats et
diagnostics composants le dossier de diagnostic technique.

- Avoir obtenu et regu les certifications de compétence des diagnostiqueurs intervenants délivrées par un
organisme accrédité pour la délivrance de tels documents.

- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de
responsabilité.

- N’avoir aucun lieu de nature a porter atteinte & son impartialité et & son indépendance, ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels, est demandé d’établir I’'un des documents
mentionnés au premier alinéa de I’article L.271-4 du code de la construction et de 1’habitation.

Fait a Paris
Le 01.01.2018
Thierry Levasseur

FL DIAGNOSTICS
797 701 109 ReS PARIS
11 8IS V. SCHOELCHER

PARIS 14
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ENTREPRISE

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

MMA TARD Assurances Mutuelles / MMA TARD certifie que

FL DIAGNOSTICS

M.LEVASSEUR THIERRY

11 BIS RUE VICTOR SCHOELCHER
75014 PARIS

Est titulaire d’un contrat d’assurance groupe n°® 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle
pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé a 1 525 000 euros par sinistre
et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d’une méme année, quel que soit le nombre de sinistres, le
montant de la garantie ne pourra excéder 3 000 000 euros.

Date de prise d’effet du contrat: 01 01 2015

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, est délivrée pour servir
et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation a échoir et ne peut
engager les MMA au-dela des conditions générales et particuliéres du contrat auquel elle se référe.

Fait a Bordeaux, le 21 décembre 2017

L’assureur, par délégation, I’Agent Général
SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA SARL SUBERVIE '
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29 3u CapME 706 : ASSURANCES
33023 BORDEAUX CEDEX 30, cours Maréch in —
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75 33023 BORDEAUX CEDEX

: . E il ; /i g
Email |subervie.assurances@mma.fr Tr:yabs ;%bg;e{\;;g:;w;an%ef@gma"‘co’“
N° ORIAS : 0700167 N° ORIAS : 07001677 - -vawsvfc?:wagfsfzs
( @ SUBERVIE
\/ A 2 A N
J

9041535

F0778

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126
MMA IARD / SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882

SIEGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9
ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES


http://www.orias.fr/
mailto:subervie.assurances@mma.fr

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué a
Monsieur Thierry LEVASSEUR

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnés ci-dessus repondent aux exigences des

arrétés relatifs aux critéres de cerlification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code

la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers da
diagnostics techniques tels que définis a l'arlicle L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES —
[ R P e
Références das arrétés Cortification :aeln!:::ll:a‘:?
originale
Arrdié du 25 julllet 2016 définissant les critéres de centification des compétences des personngs
Amiante sans  physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'élat de conservation des 15/05/2014 14/05/2019
mention matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel aprés iravaux dans les
immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification
Arrétd du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compélences des parsonnes
Amiante avec  physiques opérateurs de repérages, d'évaluation pénodigue de I'élat de consarvation des 20/06/2017 14/05/2019
mention matériaux el prodults contenant de 'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les
immeubies batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant tes criléras de certification des compétences
Plomb sans des parsonnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposlition au plomb, des 15/05/2014 14/05/2019

mantion diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles aprés travaux en
présence de plomb, et les critdras d'accrédilation des organismes de cenification

Armrété du 30 octobre 2006 modilié définissant les critéres de certification des compétences des
Termites personnes physiques réalisant I'éiat relatlf & fa présence de termiies dans le batiment et les 18/06/2014 17/06/2019
metropole critéres d'accréditation des organismes de certification

Date : 30/06/2017 Numéro de certificat : 2700193 ‘of rac
Jacques-MATILEON=Directeur Général
* Sous réserve ¢ respect des dispositions contractuslles et des résullats positifs des CERTIHCATION
surveillances féalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des inforfations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que V'applicabilité des W
exigerices du référentiel peuvent éire obtenues en consultant I'organisme. Liste des sles ot
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  wwwburnauvaritas irgarilicaton-diag "ﬁwmwmu

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



